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MUszaki leiras

Termékelonyok

Magas miszaki minGség: korszer( kontraprofilos 68 és 92 mm-es vastagsag, euronutos
rendszer.

Komfortos vasalat ( akar teljesen rejtett).

Esztétikus és tartds felliletkezelés, akar egyedi szinekkel is!

Magas varhato élettartam

Tipusok

Oldalt nyild , bukd, bukd-nyild, kdzépen felnyild + bukd-nyild, kdzépen felnyilo, fix, bukd-
told, emel6-told, harmonika-told.

Alapanyag

Az alkatrészek ékcsapos fogazassal hossztoldott lamellakbdl tombdsitett 3 ill. 4 réteg(i
"élfabdl" késziilnek. Kiilon megrendelés esetén hossztoldas nélkil. A ragasztast D4 viz-és
f6zésallo anyaggal végezziik.

Az alkatrészekhez felhasznalt alapanyag: borovi,luc vagy voros fenyd, tolgy, meranti,
hokezelt fafajok.

Tok

A tok keresztmetszeti méretei: vastagsag 68 és 92 mm, szélesség 82 mm.

A tok kiilso kialakitasa a kedvezObb 0sszeépithetdség érdekében kettbs, Un. sorold nuttal
készll.

A tokalsé kialakitasa a kiilonféle parkanycsatlakozasoknak megfelel6en falcolva.

A tok lathatd élein a lekerekités r=3 mm, ami megfeleld esztétikai és optikai megjelenést
biztosit.

A nem lathatd élek min. r=1 mm-esek, részint esztétikai, de nem utolsésorban felliletkezel-
hetGségi szempontok miatt.

Szarny

A szarny keresztmetszeti méretei: vastagsag 68 és 92 mm, szélesség 82 mm

A szarnyprofil keresztmetszetben a vasalat kdrben siillyesztve keriil beépitésre.

Az liveg falc paradifflzids csatornaval ellatott.

A szarny lathatd élein a lekerekités r=3 mm, ami megfeleld esztétikai és optikai megjelenést
biztosit.

A nem lathatd élek min. r=1 mm-esek, részint esztétikai, de nem utolsd sorban fellilet kezel-
hetGségi szempontok miatt.



Zarodas

A tok és szarny csatlakozas un. "Eurondt 18 mm" rendszer(, haromszoros zarddasu, ebbol
egyik rugalmas kapcsolat.

Ragasztas
Vizallo ragasztas D4 fokozat.
Vasalat

Tobb ponton kérbezard vasalat rendszer.
Magas mindségl ezlistszin( bevonat.

Egykezes miikodtetési elony, fékezett nyiloallas.
Csekély karbantartasi igény.

Tomités

A szarny falcban korbefutd rugalmas anyagu HPP gumitémités biztositja a megfeleld légza-
rast és rugalmas fellitkozést, a tomitést.

Rendelheté masodtomités a szarny peremén fut kérbe.

A gumitomités anyaga kémiailag tesztelt passziv.

A gumitdmités a sarkokon kicsipve, hézagmentesen illesztve, dsszeforditva kerlil a keretbe,
igy a keret sarkain is megfelel0 a tomitettség.

Vizveto

A tokalsé szoknyas héhidmentes aluminium vizvet6vel szerelve.

A megfelel0 vizzaras érdekében a héhidmentes aluminium vizveto tartésan rugalmas végle-
zarokkal kapcsolddik a tokszarakhoz.

A rendelhet6 masod vizvetd a szarny alsd részét védi.

Feliiletkezelés

A felliletkezelés négy rétegben torténik:

Az els6 szallekotd, hossztoldas 6sszemosd martogatassal felhordott szintelen réteg.

Masodik réteg az alapozé felhordasa ismét martogatassal torténik, ami gomba, rovarold ill.
biztositja az egyenletes szint.

A harmadik réteg egy kozbens6 szalkoto alapozo. Ez szintelen, csiszolhatd réteg a kivald si-
ma felllet elérésére. Ez magasnyomasu berendezéssel van felhordva 200 mikron vastagsag-
ban.

A negyedik réteg a fed6 lazir, ami 300 mikron vastagsagban kertil felhordasra magasnyoma-
su berendezéssel, ez adja meg a végleges szinét, fényét és UV allésagat.

Szinskalank széles valasztékabol mindenki talal a sajat izlésének megfelel6t, ha nem, egyedi
szineket is vallalunk.



Uvegezés

A fa szerkezetbe keriil6 hdszigetelo Givegszerkezet 4-16-4low-e + argon felépitésli, mely 24
mm vastag, Ug= 1.0 w/m2K, illetve 3 rétegl livegezés esetén 4low-e-16-4-16-4low-e + ar-
gon felépitésli, mely 44 mm vastag, Ug=0,6w/m2K

A bels6 oldalrdl rogzitett tiveglécek tartjak az livegszerkezetet.

Az Uivegszerkezet és a szarnykeret kdzotti csatlakozas Iég- és vizzarasat - a csatlakozas kiilsé
és bels6 oldalara hézagmentesen felhordott - szilikonos témitdanyag biztositja.

Epiiletfizikai értékek

Szé&lalldsag: SZ1, kilonleges
Légzaras:L1- L2; kiilénleges/ nagy
Vizzéras: V1; kilonleges
HG6 atbocsatasi tényezo a komplett nyilaszarora vonatkozik:
- 68-as profilndl maximum 1,4 w/m az 1.0 Ug értékd tveggel.
- 92-es profilnal maximum 0,9 w/m a 0.6 Ug érték(i liveggel.
Lég hanggatlas: LH3, kdzepes (livegtdl fiiggd)

Szallitas

Fliggbleges helyzetben elmozdulas mentesen rogzitve szallitjuk. Az egyedi szallitds gondos
rakodast és csomagolast igényel.

Beépités

Az ablakok valamennyi jelenleg ismert épitési modu, el6re elkészitett, készre vakolt falazatba
beépithetok.

Az épliletbdl szarmazd para, a frissen vakolt és betonozott felliletek, a szerkezet karosodasat
okozhatja, amennyiben nincs megfeleld szell6zés biztositva.

Ezek betartasa feltétele a garancia érvényességének.

Vasalat karbantartasa

A mozgd, egymason csusz0 alkatrészeket évenként vékonyan be kell olajozni és a fellazult
csavarokat utan kell hiizni, a hasznalat miatt (kopasok-épiilet mozgas) a vasalatokat a fent
leirtak alapjan sziikség szerint Gjra beallitani.

Vizveto sin karbantartasa

A vizvet§ sin csatornajaban lerakodott szennyezddéseket rendszeresen el kell tavolitani, a
kifolydnyilasok eltomddésének elkeriilése érdekében.
Tisztitas

Az ablakiiveget és a szerkezetet a haztartasban hasznalt semleges mosdszerekkel lehet tiszti-
tani. Mosashoz kézmeleg vizet hasznaljon. Ne tisztitson szemcsés suroldszerrel és karcolast
okozd eszkozzel!

A rendeltetésszer(i hasznalat és az eldirt karbantartasok elvégzése feltététele a garancia ér-
vényességéenek.



